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TEL: 03123300606

IKON LABORATUVAR YAPI| MALZEMELERI INSAAT LIMITED SiRKETI
BATI SITESI MAH. 2310/1 CAD. GERSAN SANAYI SITES| IKON NO:58 |7 T/ m\s‘i’:
%, W\

MAIL : ikonlaboratuvar@gmail.com

KAROT BASING DENEY RAPORU

RAPOR BILGILERI
LABORATUVAR NO 2198-25 BKN.RAPOR NO [ ]
RAPOR NO [ ] RAPOR TARIHI 02.08.2025
FIRMA VE SANTIYE BILGILERI
YAPI DENETIM FIRMASI
MUTEAHHIT FIRMA
YAPI SAHiBI
SANTIYE ADRESI I
PAFTA / ADA / PARSEL [ ] YiBF NO :
iLGIiLi iDARE ETIMESGUT NUMUNEYi ALAN iKON LAB.YAPI MALZ.INS.LTD.$TI.
NUMUNE BILGILERI
NUMUNE ALINIS TARIHI 01.08.2025 BETON YASI |29 | BETON MIKTARI(m?) | 140 | BETON SINIFI [c30
NUMUNEYi BOYUTLARI (mm) | 84/84 BETON FiIRMASI TAZE BETON BR NO |29459564
DENEY SONUGCLARI
wn Basing Basing
IS AL SN Kmlr?':'vuku Mukavemeti fis CLF Mukavemeti fis

No | Bolge Karot Alinan Yer Yapi Eleman Kriter 1:1 (N/mm?) 2:1 (N/mm?)

1 DOSEME EnDusik | 265140 47,86 39,25

2 1 14 KAT TAVANI DOSEME Ortanca 282430 50,98 0,82 41,80

3 DOSEME Ortanca 270310 48,79 40,01
s 300
E S0
E =
= 200 3
E o
§- 30 g
F c
a8 20 100 g
10 =
&

0 0

15 30
Zaman (sn.) (\\server\ortak\2025-KAROT\2198-25.tst)

45 60

Uygulama Kriterleri

Toplam Beton

Deney Bolgesindeki

En Dlgik Basing Dayanimi

En Diigiik Basing

Dolayh Test Yerleri Karot

Ortalama Basing Dayanimi

[V TR

Miktan Beton Miktar (fc,is endligik 2: 1) : Basing Dayanim Ortalamasi
(m3) (m3) (N/mm?) Baynnyrs Kiftert fe,m(ifis2:1) (N/mm?) Kas
140 140 39,25 20,85(fck-4)=22.1 40,90 20,85(fck+2)=27.2
DENEYI YAPAN ONAYLAYAN
|

- Karot Deney Raporu kismen gogaltilamaz
Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafindan alinmigtir
Bu sonuglar sadece deney yapilan numuneler igin gegerlidir
Sonuglar TS EN 12504-1,TS EN 13791,TS EN 12390-3, gore degerlendirilmelidir
Laboratuvanimiz Gevre, Sehircilik ve Iklim Degigikhgi Bakanhginin Tarih ve 814 Sayili Laboratuvar izin belgesine sahiptir
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